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Direktbeschichtung
Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Far-
ben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit 
einer Dekorkante versehen.

Beschichtung: 		  Direktbeschichtung
	 Melaminharzgetränktes Dekorpapier, das sich  
	 durch Druck und Wärme mit der Rohspanplatte  
	 verbindet.

Gegenzug: 	 Direktbeschichtung
	 Melaminharzgetränktes Papier, das sich durch 
	 Druck und Wärme mit der Rohspanplatte  
	 verbindet.

Trägermaterial: 	 Rohspanplatte
	 Beleimter und getrockneter Spänekuchen, 		
	 der unter Druck und Hitze verpresst wird.

Beispiel

Fronten in Direktbeschichtung




