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Lackoberfläche
Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und be-
steht aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagstaug-
lichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Ober-flächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. 
Während die matten Oberflächen durch samte Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßi-
gen und dreidimensionalen Spiegelglanz.  
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Beispiel

Fronten in Lackoberfläche

Beschichtung: 		  Lack
		  3-fach mit UV-härtendem Lack lakierte, 		
		  dauerelastische Funktiosschicht

Gegenzug: 	 Direktbeschichtung
	 Melaminharzgetränktes Papier, das sich durch 
	 Druck und Wärme mit der Rohspanplatte  
	 verbindet.

Trägermaterial: 	 Rohspanplatte
	 Beleimter und getrockneter Spänekuchen, der 	
	 unter Druck und Hitze verpresst wird.




