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Schichtstoff
Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst 
werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch 
ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt.

Beschichtung: 		  Schichtstoff
	 Mehrere, mit Phenolharz und Melaminharz  
	 getränkte Dekor-Papierschichten, die mit einer 
	 transparenten Overlayschicht geschützt werden.

Gegenzug: 	 Direktbeschichtung
	 Melaminharzgetränktes Papier, das sich durch 
	 Druck und Wärme mit der Rohspanplatte  
	 verbindet.

Trägermaterial: 	 Rohspanplatte
	 Beleimter und getrockneter Spänekuchen, der 	
	 unter Druck und Hitze verpresst wird.

Beispiel

Konsole in Schichtstoff




